" Pavimentacion y Repavimentacion AMANC‘B

GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R-100

Descripcidn: Las Geomallas de fibra de vidrio, son geomallas flexibles que se utilizan entre capas de concreto asféltico con el fin de controlar
agrietamientos por reflexion, agrietamientos por fatiga y deformaciones plésticas en los revestimientos de concreto asfaltico que se emplean en

carreteras de alto y bajo tréfico, autopistas, aeropuertos, plataformas y estacionamientos.

Son ideales para los pavimentos asfélticos nuevos y rehabilitaciones, ya que, debido a las propiedades mecanicas de estas geomallas, como su alta
resistencia a la tensién, alto médulo de elasticidad y baja elongacién, son excelentes para controlar la reflexidn de fisuras en pavimentos asfalticos
y pistas de aeropuertos, disminuyendo los costos de mantenimiento a largo plazo e incrementando la vida Util de estos.

Normativa: cumple con los requisitos de calidad de las “Geomallas fibras de vidrio para mezclas asfalticas en caliente” que se utilicen en
carpetas o capas de rodadura en carreteras, solicitadas por la normativa N-CMT-6-01-006-/15 emitida por la IMT-SCT.

Ventajas y beneficios:
e Reducir al minimo el agrietamiento reflexivo por esfuerzos de tensién y cambios de temperatura en las carpetas asfalticas.

e Aumentar la resistencia a la fatiga de pavimentos sometidos a la accién de cargas ciclicas.

o Proporcionar beneficios de costo, reduciendo el mantenimiento periddico de los pavimentos flexibles.

o El uso de geomallas de fibra de vidrio puede incrementar hasta 12 veces el nimero de ciclos de carga para desarrollar la fisura, lo cual se traduce en vida Util de
los pavimentos.

Campos de aplicacién:

e Refuerzo de carpetas asfalticas. e Rehabilitaciones de pavimentos.

e Se emplean en vias urbanas, carreteras, autopistas. o Aeropuertos.

» Plataformas y estacionamientos, entre otros

Refuerzo de fibra de vidrio con
Material -- - recubrimiento de polimero modificado

e PROPIEDADES NORMA UNIDAD VALOR MARV

0 Resistencia a tensién dltima (ST/SL)? ASTM D6637 kN/m 100/ 100

g Elongacién maxima a la rotura (ST/SL)2 ASTM D6637 % <4

§ Resistencia a la tensién al 2% de deformacién (ST/SL)? ASTM D6637 kN/m 80/80

2 Mddulo de Young E ASTM D6637 MPa 73,000
Lo el o

2 Punto de fusién ASTM D276 °C >300

% Punto de fusién fibra de vidrio ASTM C338 Q€ > 820

i

(recubrimiento bituminoso)

z

0 Ancho de rollo Medido m 3.95
O

<

E Largo de rollo Medido m 50
&

E Area del rollo Calculado m? 1975

NOTAS:
1. Los valores de las propiedades de esta especificacion son vigentes a partir de enero 2023 y estdn sujetos a modificaciones sin previo aviso.
2. Los valores mostrados son MARYV (Valores Minimos Promedio por Rollo). ST: Sentido Transversal / SL: Sentido Longitudinal

Nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que consideremos necesarias para garantizar la dptima calidad y funcionalidad de nuestros productos . La informacion
aquf contenida se ofrece gratis y es, a nuestro leal saber y entender, cierta y exacta; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias estan hechas sin garantia, puesto que las condiciones de
usos estan fuera de nuestro control y es responsabilidad exclusiva del usuario.

Te garantizamos las mejores soluciones de ingenieria, contamos con modernos laboratorios acreditados
GAIl — LAP, fabricamos Geosintéticos con los més altos estdndares de calidad, para garantizar el éxito y
durabilidad de tus proyectos.
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1ISO 29001 ISO 14001 ISO 45001 GAI-LAP
Quality Management Environment Occupational health Geosynthetics Accreditation
System Management System and safety Institute — Laboratory
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. = México: Estado de México e Cel. (55) 7903 - 7776/ (55) 8063 - 8090 / (55) 4940 - 4950.
o E-mail: geosinteticos@wavin.com

E Av. Ciencia No. 11, Fracc. Industrial Cuamatla, C.P. 54730, Cuautitldn Izcalli, Edo. de México

WWW.amancowavingeosinteticos.com
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