Control de Erosiéon

MANTO AMANCO WAVIN TRM 700 & amaNco

Descripcion: La matriz de los mantos permanentes TRM esta conformada por fibras 100% estabilizadas de
polipropileno, contra rayos UV. Su espesor es homogéneo en toda el area del manto. Es resistente a los quimicos
que normalmente habitan en el ambiente natural del suelo. Estos tipos de mantos se instalan donde la vegetacion
natural, por si sola, no esta en la capacidad de resistir las condiciones de flujo, ni provee la proteccion suficiente
para la erosion a largo plazo.

Ventajas y beneficios:

¢ Se adapta a las diferentes condiciones de terreno.
» Resistente a las condiciones ambientales y de flujo.
e Limitan la erosién del suelo

Campos de aplicacion:

* Proteccion de taludes. * Zona de descarga de tuberias.
¢ Revestimiento de cunetas y canales. * Proteccion de margenes y riberas de rio.
* Revegetacion de las fachadas de muros en suelo reforzado. ¢ Campos de golf.

PROPIEDADES NORMA UNIDAD VALOR

Resistencia a la tension®

ﬁ Elongacion longitudinal ASTM D6818 % 40.0
% Elongacion transversal ASTM D6818 % 40.0
5 Sentido longitudinal ASTM D6818 kN/m 45.0
w
= Sentido transversal ASTM D6818 kN/m 30.0
Resilencia® ASTM D6524 % 60.0
Masa por unidad de area® ASTM D6566 g/m? 270
‘<’z’ Espesor® ASTM D6525 mm 7.0
g Penetracion de la luz® ASTM D6567 % 35.5
I Estructura N.A. N.A. 3D Rectangular
Color N.A. N.A. Verde
Esfuerzo cortante ¢4 Gran escala Pa 575
Velocidad admisible ¢4 Gran escala m/s 6,1
“n” de Manning profundidad de flujo entre 0.15-0.6 Calculado N.A. 0.028
Germinacion de semillas® ASTM D7322 N.A. 200-220
Resistencia UV (% Retenido @1000hr)® ASTM D4355 % 90
Resistencia UV (% Retenido @3000hr)® ASTM D4355 % 90
Ancho de Rollo Medido m 3.40
Largo de Rollo Medido m 30
Area del Rollo Calculado m?2 102

NOTAS:

. Los valores de las propiedades de esta especificacion son vigentes a partir de mayo de 2021 y estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.
2. Ficha en Valores Tipicos.
3. La velocidad maxima admisible y el esfuerzo cortante ha sido obtenido a través de ensayos programados con tipos de suelos especificos,
clases de vegetacion, condiciones de flujo y criterios de falla.
Estas condiciones pueden ser no relevantes para cada proyecto, y no son replicables para otros proveedores.
4. Calculado como porcentaje del incremento en la biomasa media de la planta con la semilla de pasto fetuca sembrado en tierra organica luego
de 21 dias de siembra.

CONVENCIONES: ASTM: American Society for Testing and Materials. + N. A.: No aplica.

=

Nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que consideremos necesarias para garantizar la dptima calidad y
funcionalidad de nuestros productos sin previo aviso. La informacion aqui contenida se ofrece gratis y es, a nuestro leal saber y entender, cierta y exacta;
no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias estan hechas sin garantia, puesto que las condiciones de uso estan fuera de nuestro control y es
responsabilidad exclusiva del usuario. Por favor verificar los datos de esta especificacion con el Departamento de Ingenieria para confirmar que la
informacion esta vigente.
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